Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Nazev subjektu: Tiyo a.s.

Nazev objektu: Accredited Testing Laboratory

Cislo akreditovaného objektu: 1552
Osvédceni o akreditaci ¢.: 618/2025

Oblast akreditace: Zkusebni laboratot — CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Aktualizovano dne: 27. 11. 2025

Zkousky:

Poiadové
&islo!

Pi'esny nazev

zku$ebniho postupu / metody

Identifikace
zkusebniho postupu / metody?

Piedmét zkousky

Stupné
volnosti®

1

Smykova zkouska tahem

SOP-TST-01

(CSN EN 1465;
CSN EN 923;
CSN ISO 10365;
CSN EN ISO 291)

Lepidla, lepené spoje

Vibraéni zkouska

SOP-TST-02
(CSN EN 60068-2-6;

IEC 60068-2-6;

CSN EN 60068-2-27;

IEC 60068-2-27;

CSN EN 60068-2-47;

IEC 60068-2-47;

CSN EN 60068-2-53;

IEC 60068-2-53;

CSN EN 60068-2-57;

IEC 60068-2-57;

CSN EN 60068-2-64 ed.2:04/2009;
IEC 60068-2-64;

CSN EN 60068-2-80;

IEC 60068-2-80;

ISO 16750-3, &l. 4.1, 4.2;

ISO 16750-1;

PV 3549;

UN 38.3kap. T.3aT4)

Konstrukéni dily a celky
strojirenského

a elektrotechnického
charakteru, primarni a
nabijeci baterie, primarni a
nabijeci ¢lanky

Zkouska odolnosti vuci
vlhkému teplu cyklickému

SOP-TST-03

(PV 1200;

PV 2005-A;

GMW 14124 Cycle M;
CSN EN 60068-2-30;
IEC 60068-2-30;

CSN EN IEC 60068-2-38;
IEC 60068-2-38;

ISO 16750-4, &l. 5.6;

ISO 16750-1)

Konstrukéni dily a celky
strojirenského

a elektrotechnického
charakteru, povrchové
upravy a ochrany

A, B,D
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Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Poiadové Pi'esny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
4 Zkouska odolnosti viuci SOP-TST-04 Konstrukéni dily a celky A,B,D
vlhkému teplu konstantnimu (CSN EN 60068-2-67; strojirenského
IEC 60068-2-67 ed.1.1:07/2019; a elektrotechnickeého
CSN EN 60068-2-78; charakteru, povrchové
IEC 60068-2-78; upravy a ochrany
ISO 16750-4, ¢1. 5.7;
ISO 16750-1)
5 Zkouska odolnosti vici SOP-TST-05 Konstrukéni dily a celky A,B,D
suchému teplu (CSN EN 60068-2-2; strojirenského
IEC 60068-2-2; a elektrotechnického
ISO 16750-4, ¢l. 5.1; charakteru, povrchové
ISO 16750-1) upravy a ochrany
6 Zkouska odolnosti vaci chladu | SOP-TST-06 Konstrukéni dily a celky A,B,D
(CSN EN 60068-2-1; strojirenského
IEC 60068-2-1; a elektrotechnického
ISO 167504, ¢l. 5.1; charakteru, povrchové
ISO 16750-1) upravy a ochrany
7 Zkouska teplotnim Sokem SOP-TST-07 Konstrukéni dily a celky A,B,D
(vzduch-vzduch) (CSN EN 60068-2-14, strojirenského
vyjma zkousky Nc; a elektrotechnického
IEC 60068-2-14; charakteru, povrchové
ISO 167504, ¢l1. 5.3; upravy a ochrany
ISO 16750-1)
8 Zkouska stalobarevnosti na SOP-TST-08 Konstrukéni dily a celky -
umélém svétle (PV 1303; strojirenského
PV 1306; a elektrotechnického
PV 3929; charakteru, povrchové
PV 3930; upravy a ochrany
PV 1502:11/2016;
VDA 75202;
GMW 14162;

D27 1911:06/2016;
D27 1389:07/2007;
SAE J2412;

SAE J2527;

CSN EN ISO 4892-1;
ISO 4892-1;

CSN EN ISO 4892-2;
ISO 4892-2;

CSN EN ISO 16474-2;
ISO 16474-2;

CSN EN 20105-A02;
ISO 105-A02;

CSN EN ISO 105-A04;
ISO 105-A04;

CSN EN ISO 105-A05;
ISO 105-A05;

CSN EN ISO 105-B02;
ISO 105-B02;

CSN EN ISO 105-B04;
ISO 105-B04;

CSN EN ISO 105-B06;
ISO 105-B06;

CSN EN ISO 2813;
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Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Poradové
dislo!

Piesny nazev
zku$ebniho postupu / metody

Identifikace
zkuSebniho postupu / metody?

Piedmét zkousky

Stupné
volnosti’

1SO 2813;
DIN 53236-B)

Zkouska odolnosti vicéi
simulovanému slune¢nimu
zareni

SOP-TST-09

(DIN 75220;

MIL STD 810E — Method
No. 505.3 — Procedure II;
MIL STD 810F — Method
No. 505.4 — Procedure II;
MIL STD 810G — Method
No. 505.5 — Procedure I+1I;
PR 306.4:09/2001, kap. 4.1.1.3;
TP 306.4:09/2001, kap. 4.1.1.3;
CSN EN IEC 60068-2-5;
IEC 60068-2-5;

CSN EN 20105-A02;

ISO 105-A02;

CSN EN ISO 105-A04;
ISO 105-A04;

CSN EN ISO 105-A05;
ISO 105-A05;

DIN 53236-B;

CSN EN ISO 2813;

ISO 2813)

Konstrukéni dily a celky
strojirenského

a elektrotechnického
charakteru, povrchové
upravy a ochrany

10

Korozni zkouska odolnosti
v solné mlze

SOP-TST-10
(PV 1210;

GMW 3286;

CSN EN IEC 60068-2-52;
IEC 60068-2-52;

CSN 345791-2-11;

IEC 60068-2-11;

CSN EN ISO 9227 NSS;
ISO 16750-4, &l. 5.5;

ISO 16750-1;

ASTM B117;

SAE J2334)

Konstrukéni dily a celky
strojirenského

a elektrotechnického
charakteru, povrchové
upravy a ochrany

11

Korozni zkouska odolnosti
v kondenza¢ni atmosfére
(konstantni vlhkosti)

SOP-TST-11

(CSN EN ISO 6270-2;
ASTM D 2247,
GMW14729;
TPJLR.52.351:02/2011;
AA-0213:04/2015)

Konstrukéni dily a celky
strojirenského

a elektrotechnického
charakteru, povrchové
upravy a ochrany

A, B,D

12

Stanoveni degradace povlaku

CSN EN ISO 4628-1;
CSN EN ISO 4628-2;
CSN EN ISO 4628-3;
CSN EN ISO 4628-4;
CSN EN ISO 4628-5;
CSN EN ISO 4628-8;
CSN EN ISO 4628-10

Konstrukeni dily a celky
strojirenského

a elektrotechnického
charakteru s povrchovou
upravou a ochranou

11 _01-P508a L-20251104 / Strana3z9




Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
13 Zkouska adheze povlaku SOP-TST-13 Konstrukéni dily a celky A,B,D
— mfizkova zkouska a kfizovy | (CSN EN ISO 2409; s povrchovou tpravou
fez CSN EN ISO 16276-2; a ochranou
ASTM D 3359;
AA-0180:11/2018;
GMW 14829)
14 Stanoveni odolnosti proti vrypu | SOP-TST-14 Materialy, dily a celky A,B,D
— poskrabatelnost (PV 3952; motorovych vozidel,
PV 3974; povrchové Upravy a ochrany
GMW 14688;
GS 97034-2:04/2024;
GS 97034-3:05/2007;
GS 97034-8:04/2024;
GS 97034-9:09/2015;
TPJLR.52.004:10/2009;
TPJLR.52.008:01/2017)
15 Stanoveni odolnosti proti vrypu | SOP-TST-15 Materialy, dily a celky A,B,D
- simulace strojniho myti aut (PV 3.3.3; motorovych vozidel,
CSN EN ISO 20566; povrchové upravy a ochrany
AA-0054:10/2023;
VCS 1024,369)
16 Zkouska stalobarevnosti CSN EN ISO 105-X12; Textilie, materialy, dily A,B,D
v otéru ISO 105-X12; a celky motorovych vozidel
PV 3906;
PV 3987,
PV 3991
17 Statické vystielové zkousky SOP-TST-17 Materialy, dily a celky A,B,D
airbagil (PTL 15350; motorovych vozidel
VW 96365;
PV 3545;
PV 3546;
PV 3550)
18 Zkouska odolnosti vici padu PV 3905:04/2015; Materialy, dily a celky A,B,D
koule GMW 14093; motorovych vozidel,
PV 3989 povrchové upravy a ochrany
19 Zkouska probéleni padem kouli | PV 3966 Materialy, dily a celky A,B,D
motorovych vozidel,
povrchové Upravy a ochrany
20 Zkouska chemické odolnosti SOP-TST-20 Materialy, dily a celky A,B,D

(CSN EN ISO 2812-1;
CSN EN ISO 2812-2;
CSN EN ISO 2812-3;
CSN EN ISO 2812-4;
ISO 16750-5;

PV 3964;

GMW 14334;

GMW 15891;
TPJLR.52.154:10/2014;
TPJLR.52.155:09/2009;
TPJLR.52.161:06/2011;
TPJLR.52.164:12/2015)

motorovych vozidel,
povrchové tpravy a ochrany
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Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
21 Stanoveni hotlavosti SOP-TST-21 Materialy, dily a celky A,D
(rychlosti hoteni) (EMVSS 302; motorovych vozidel
CSN IS0 3795;
DIN 75200;
TL 1010;
ISO 3795;
GB 8410:01/2006;
GMW 3232;
VCS 5031,19;
D45 1333:02/2005)
22 Zkouska odolnosti viéi proudu | PV 1503; Konstrukéni dily a celky A,B,D
vysokotlaké vody DIN 55662:12/2009; motorovych vozidel,
CSN EN ISO 16925 povrchové upravy a ochrany
23 Zkouska teplotnim Sokem ISO 16750-4, ¢l. 5.4.2 Konstrukéni dily a celky A,B,D
(vzduch voda); 'Splash water motorovych vozidel,
resistance’' povrchové tipravy a ochrany
24 Zkouska kryti - odolnost proti | SOP-TST-24 Elektrotechnické A,B,D
vniknuti prachu IP5X, IP5KX, | (DIN 40050-9:05/1993; a elektronické vyrobky
[P6X a [P6KX ISO 20653; a pristroje, elektricka zatizeni
CSN EN 60529: stroju, méfici a fidici
IEC 60529 ed.2.2:08/2013) technika
25 Zkouska kryti - odolnost proti | SOP-TST-25 Elektrotechnické A,B,D
vniknuti vody (IPX3 az IPX9) | (DIN 40050-9:05/1993; a elektronické vyrobky
SO 20653; a pristroje, elektricka zatizeni
CSN EN 60529; strojii, méfici a fidici
IEC 60529 ed.2.2: 08/2013) technika
26 Zkouska elektrickym zatiZzenim | ISO 16750-2, vyjma kap. 4.13; Elektrické a elektronické A,B,D

VW 80000:06/2013, metodicky
postup E-01 az E-20, vyjma E-19;
VW 80000:10/2017, metodicky
postup E-01 az E-20, vyjma E-19;
VW 80000, metodicky postup E-01 az
E-20, vyjma E-19;

MBN LV 124-1:03/2013,
metodicky postup E-01 az E-20,
vyjma E-19;

GS 95024-2-1:01/2010, metodicky
postup E-01 az E-20, vyjma E-19;
VW 80300:10/2016, metodicky
postup EHV-01 az EHV-16, vyjma
EHV-04, EHV-07, EHV-12 a
EHVIS;

VW 80300, metodicky postup
EHV-01 az EHV-17, vyjma
EHV-04, EHV-07, EHV-12 a
EHVIS;

VW 80303:06/2014, metodicky
postup 4.10.1 az 4.10.10;

VDA 320, metodicky postup
E48-01 az E48-21, vyjma E48-14
a E48-20

systémy/komponenty vozidel
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Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
27 Stanoveni tékavé formy SOP-TST-27 Materialy, dily a celky -
organického uhliku metodou (PV 3341; motorovych vozidel
plynové chromatografie s FID | VDA 277)
detektorem pomoci techniky
head space
28 Stanoveni uvolnitelného SOP-TST-28 Materialy, dily a celky -
formaldehydu (PV 3925; motorovych vozidel
spektrofotometricky VDA 275)
29 Stanoveni kondenzovatelnych | SOP-TST-29 Materialy, dily a celky -
slozek reflektometrickou (DIN 75201, metoda A; motorovych vozidel
metodou (Fogging test) SAE J1756:;
ISO 6452-A;
GMW 3235-A;
D45 1727:11/2012)
30 Stanoveni kondenzovatelnych | SOP-TST-30 Materialy, dily a celky -
slozek gravimetrickou metodou | (DIN 75201, metoda B; motorovych vozidel
(Fogging test) SAE J1756;
ISO 6452-B;
PV 3015;
VW 50181;
GMW 3235-B;
D45 1727:11/2012)
31 Stanoveni intenzity pachu SOP-TST-31 Materialy, dily a celky -
(PV 3900; motorovych vozidel
VDA 270;
SAE J1351;
GMW 3205;
DBL 5306:12/2008, ¢1. 17;
TPJLR.52458:07/2009;
VCS 1027, 2729)
32 Korozni zkouska, odolnost viici | SOP-TST-32 Konstrukéni dily a celky -
proudici smési plynt (CSN EN 60068-2-60; strojirenského
IEC 60068-2-60; a elektrotechnického
CSN EN ISO 10062; charakteru, povrchové
ISO 16750-4, ¢l. 5.8) Gpravy a ochrany
33 Stanoveni odolnosti povlakii — | SOP-TST-33 Materialy, dily a celky -
simulace odlétajicich kamink | (CSN EN ISO 20567-1; motorovych vozidel,
SAE J 400; povrchové Upravy a ochrany
AA-0079:02/2018;
TPJLR.52.599:2009-12;
GMW 14700)
34 Stanoveni tahovych vlastnosti | SOP-TST-34 Plasty, plastové kompozity A,B,D
(CSN EN ISO 527-1; a vyrobky z plasti
CSN EN ISO 527-2;
CSN EN ISO 527-3;
CSN EN ISO 527-4;
CSN EN ISO 527-5;
CSN EN ISO 291)
35 Stanoveni ohybovych CSN EN ISO 178 Plasty, plastové kompozity A,B,D
vlastnosti a vyrobky z plastii
36 Stanoveni razové houzevnatosti | CSN EN ISO 179-1 Plasty, plastové kompozity A,B,D

metodou Charpy

a vyrobky z plastl
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Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkoutk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? ¥ volnosti®
37 Stanoveni hustoty imersni CSN EN ISO 1183-1 Nelehcené plasty a vyrobky A,B,D
metodou z nich
38 Stanoveni teploty méknuti dle | CSN EN ISO 306 Plasty, plastové kompozity A,B,D
Vicata a vyrobky z plasti
39 Stanoveni teploty a entalpie CSN EN ISO 11357-1; Plasty, plastové kompozity A,B,D
tani a krystalizace a stanoveni | SN EN ISO 11357-3 a vyrobky z plastl
teploty skelného ptechodu
plasti
40 Stanoveni obsahu CSN EN ISO 11358-1; Plasty, plastové kompozity A,B,D
anorganickych nespalitelnych | pyv 3927, ¢l.7.1.4 a vyrobky z plasti
zbytkll metodou
termogravimetrie
41 Zkouska odolnosti proti ISO 10605 Elektrické a elektronické A,B,D
elektrostatickému vyboji (ESD) pristroje a zafizeni
42 Meéfeni odolnosti — zkousky ISO 7637-1; Elektricka a elektronicka A,B,D
EMC ISO 7637-2, kap. 4.4; zatizeni motorovych vozidel
ISO 7637-3
43 Meéfteni vyzatrovani po vedeni — | ISO 7637-1; Elektricka a elektronicka A,B,D
zkousky EMC ISO 7637-2, kap. 4.3 zafizeni motorovych vozidel
44 Zkouska odolnosti proti SOP-TST-44 Lepidla, lepené spoje, lepici A,B,D
odlupovani metodou (CSN EN 1464; pasky
kontinualniho navijeni PV 2034)
45 Stanoveni tékavé formy SOP-TST-45 Materialy, dily a celky A,B,D
organickych latek metodou (PV 3942) motorovych vozidel
emisni komory
46 Stanoveni organickych latek SOP-TST-46 Materialy, dily a celky A,B,D
metodou TD-GC-MS (ISO 16000-6) motorovych vozidel
prostiednictvim sorpcnich
trubicek
47 Stanoveni aldehydu a ketond SOP-TST-47 Materialy, dily a celky A,B,D
metodou HLPC (UV-VIS (ISO 16000-3) motorovych vozidel
detektor)
48 Teplotni zkouska SOP-TST-48 Primarni a nabijeci baterie, A,B,D
(UN 38.3, test T.2) primarni a nabijeci ¢lanky
49 Zkouska vné€jsim zkratem SOP-TST-49 Primarni a nabijeci baterie, A,B,D
(UN 38.3, test T.5; primarni a nabijeci ¢lanky
UN R100, ptiloha 9F;
UN R136, ptiloha 8F)
50 Zkouska pfebijenim SOP-TST-50 Primérni a nabijeci baterie, A,B,D
(UN 38.3, test T.7; primarni a nabijeci ¢lanky
UN R100, ptiloha 9G;
UN R136, ptiloha 8G)
51 Zkouska nucenym vybijenim SOP-TST-51 Primarni a nabijeci baterie, A,B,D
(UN 38.3, test T.8; primarni a nabijeci ¢lanky
UN R100, ptiloha 9H;
UN R136, ptiloha 8H)
52 Narazova zkouska kyvadlem SOP-TST-52 Konstrukéni dily a celky A,B,D
(ECE R.42; strojirenského
EP 83 300.90;
FMVSS 581;
GB 17354)
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Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkoutk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? ¥ volnosti®

53 | Méfeni VF ruseni §ifené¢ho EN IEC 55025, &l. 6.5; Elektrické a elektronické A,B,D
zafenim CSN EN IEC 55025, ¢l. 6.5 soucasti a systemy vozidel

54 | Mgfeni VF ruseni $ifené¢ho EN IEC 55025, ¢&l. 6.3; Elektrické a elektronické A,B,D
vedenim napétovou metodou | CSN EN IEC 55025, ¢l. 6.3 soucasti a systemy vozidel

55 | Mefeni VF rugeni sffeného EN IEC 55025, ¢l. 6.4; Elektrické a elektronické A,B,D
vedenim metodou proudové CSN EN IEC 55025, &l. 6.4; souCasti a systémy vozidel
sondy GS 95002-2:2021, ¢lL. 5.4

56 | Mateni VF ruseni $ifeného GS 95002-2:2021, ¢1. 5.5 Elektricke a elektronické A,B,D
zafenim pomoci kruhové soucasti a systémy vozidel
antény

57 Stanoveni tvrdosti metodou SOP-TST-57 Pryze A,B,D
Shore A (CSN EN ISO 868;

CSN ISO 48-4)

58 | Zkouska odolnosti — ISO 11452-1; Elektricke a elektronické A,B,D
vyzafované elektromagnetické | [SO 11452-2 soucasti a systémy vozidel
pole (do 6 GHz)

59 Zkouska odolnosti proti ISO 11452-1; Elektrigké a elektronicl.(é A,B,D
rusenim §ﬁ'~en}'/m vedenim I1SO 1 1452_4, BCI metoda soucasti a systemy vozidel
indukovanym VF poli

60 Zkouska simulace nadmoiské | UN 38.3.4, test T.1 Primarni a nabijeci baterie, A,B,D
vysky primarni a nabijeci ¢lanky

61 | Zkouska drcenim UN 38.3.4.6.3, test T.6 Primarni a nabijeci baterie, A,B,D

primarni a nabijeci ¢lanky

v ptipadg, ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poradového Cisla oznaceny
hvézdickou

u datovanych dokumentd identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumenti identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného postupu (véetné vsech zmen)
stupeni volnosti: A — Flexibilita tykajici se materiali/vyrobkli (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrti/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody.
Laboratof mize modifikovat zkuSebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace pii zachovani principu
méfeni. Neni-li uveden zadny stupen volnosti, nemtze laboratof pro danou zkousku uplatiovat flexibilni pfistup k rozsahu

akreditace.

Upfesnéni rozsahu akreditace:

Poradové
Cislo zkouSky

Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty)

46 benzen, styren, toluen, o-xylen, p-xylen, ethylbenzen
47 formaldehyd, acetaldehyd, acrolein, aceton, propionaldehyd, crotonaldehyd, butyraldehyd, benzaldehyd,
isovaleraldehyd, valeraldehyd, o-tolualdehyd, p-tolualdehyd, m-tolualdehyd, hexaldehyd,
2,5-dimethylbenzaldehyd
Vysvétlivky:
AA - koncernova norma firmy BMW AG
ASTM - americka technickd norma vydana ASTM International
D - norma skupiny Renault a PSA Peugeot - Citroén
DBL - koncernova norma firmy Daimler AG (Mercedes-Benz Company Standard)
DIN - némecka narodni norma vydana Némeckym ustavem pro priimyslovou normalizaci
ECE - ptedpis Evropské hospodaiské komise
EMC - electro-magnetic compatibility (= elektro-magneticka kompatibilita)
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Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

EP - koncernova norma firmy Volkswagen

ESD - electrostatic discharge (= elektrostaticky vyboj)

FMVSS - Federal Motor Vehicle Safety Standards

GB - nérodni norma Cinské lidové republiky

GC-FID - plynova chromatografie (GC) s plamenové ioniza¢nim detektorem (FID)

GMW - koncernova norma koncernu GM (General-Motors Worldwide Engineering Standards)
GS - koncernova norma firmy BMW AG (BMW Group Standard)

HPLC - vysokoucinna kapalinova chromatografie (high-performance liquid chromatography)
IP - kéd definovany normou IEC 529 a vyjadiujici stupen ochrany krytem (stupen kryti)
MIL STD - standard ministerstva obrany USA (United States Military Standard)

PR - koncernova norma firmy BMW AG (Priifvorschrift)

PTL - Porsche Technische Lieferbedingung

PV - koncernova norma firmy Volkswagen (Priifvorschrift)

SAE - norma vydana spole¢nosti SAE International (dfive Society of Automotive Engineers)

SOP-TST - standardni operacni postup — interni zkuSebni postup zkuSebny Accredited Testing Laboratory
TD-GC-MS - plynova chromatografie (GC) s termalni desorpci (TD) a hmotnostnim spektrometerem (MS)

TL - koncernova norma firmy Volkswagen

TP - koncernova norma firmy BMW AG (Test Procedure)

TPJLR - koncernova norma firmy Jaguar Cars & Land Rover (Test Procedure Jaguar Land Rover Limited)
UN - norma vydana Spojenymi narody (United Nations)

uv - ultrafialové spektrum zareni

VCS - koncernova norma firmy Volvo (Volvo Car Corporation Standard)

VDA - norma vydana Némeckou asociaci automobilového primyslu (Verband der Automobilindustrie ¢.V.)
VW - koncernova norma firmy Volkswagen
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